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Aditivos

Clase: B )
e Funcion clave en el desempeiio del

 Retardantes concreto:

» Superplastificantes/reductores de
agua

* Acelerantes

* Inclusor de aire

« Estabilizador/ controlador de
hidratacion

« Inhibidores de corrosion

« Controladores de contraccion

* Antideslave

* Impermeabilizantes

* Fibras

« Pigmentos

« Altas exigencias en procesos de
colocacion (Manejabilidad ,
Viscosidad)

 Estabilidad volumétrica

* Durabilidad

» Altas resistencias tempranas

« Eficiencia de materiales
cementante por altas reducciones
de agua y cementantes

Normativa NTC 1299
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Desarrollo de Aditivos Sika - Argos

Repulsion estérica
Repulsidn eletrostatica

Policarboxilato educcion de agua: hasta 40%

on eletrostatica

de agua: hasta 25%
Naftalenc

Glugonatos superficial

Lignosulfor
Carbohic

Dispersion de particulas de cemento por
repulsion eléctrica y repulsion estérica

Dispersion de particulas de cemento por
repulsion eléctrica

Enmascaramiento temporal, envolviendo
las particulas de cemento con una capa
que inhibe transitoriamente la hidratacion
normal del cemento.




Desarrollo de Aditivos Sika - Argos

Naftalenos
Plastificantes

Retardantes

Plast t
aszczc1r§ c® Sikament
® N-
Plastiment® TM 100/306

Primera generacion
base ligno sulfonatos y

carbohidratos
Retardantes

(b ARGOS

Plastiment®
AD-30

Carbohidratos
Retardantes

PCE tercera
generacion, reductor
de agua de alto poder

Superplastificantes

ViscoCrete

Sikaplast
5000

Sikaplast
AD

PCE + ligno +

carbohidratos
Plastificantes
retardantes

PCE cuarta
generacion, polimeros
retenedores de
asentamiento
Superplastificantes

PCE ultima generacion,
polimeros retenedores de
asentamiento, reductor de
agua, acelerantes
promotores de resistencia

Sikaplast 96-99
Sikaplastiment

Sikaplast LC
SO

Retardantes + PCE
ultima generacion
polimeros
manejadores
Plastificantes
retardantes

®
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Desarrollo de Aditivos Sika - Argos

Sin Aditivo Con Superplastificante

Superplastificantes

Generan una repulsion entre las particulas lo que permite lograr mayor fluidez en la pasta de cemento.
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Desarrollo de Aditivos Sika - Argos

ZONA
NORTE

ZONA
NOROCCIDENTE

ZONA
CENTRO

ZONA
SUROCCIDENTE

(b ARGOS

Plastificante
Retardante

HRWR

Plastificante
Retardante

HRWR

Plastificante
Retardante

HRWR

Plastificante
Retardante
HRWR

2008 2012

Plastocrete® 261R

Sikament® 306

Plastiment® TM-8

Sikament® N-100

Plastiment® TM-7

Sikament® N-100

Plastiment® TM-20

Sikament® N-100

2014

Plastiment® AD-30  SikaPlast® AD-90

ViscoCrete® 2100 AC ViscoFlow® 7000 AC

Plastiment® AD-40  SikaPlast® AD-80

SikaPlast® 5000 ViscoFlow® 7000

Plastiment® AD-20  SikaPlast® AD-70

ViscoCrete® 2100 ViscoFlow® 7000

Plastiment® AD-30

SikaPlast® 5000

2017

SikaPlast® AD-95/96

2021 2023

|

ViscoFlow® 8400 - SikaPlast 5240

SikaPlast® AD-80

ViscoFlow® 7040

SikaPlast® AD-75

ViscoFlow® 7040

SikaPlast® AD-85

ViscoFlow® 8300

SikaPlast®-5240

Plastiment®- AD 30

ViscoFlow® 8200

2024 2025

|

SikaPlast®-99

SikaPlast®-504 LC

Plastiment®- 160 SO
SikaPlast®-500 LC

SikaPlast®-502 LC
Plastiment AD 30

SikaPlast 101 CO

SikaPlast®-501 LC

SikaPlast 104 CO

SikaPlast®-508 LC

®
CONSTRUYENDO CONFIANZA A



Evolucion de cemento Colombia

NTC 121
‘ NTC 321 ‘ NTC 121

. Especificacion por desempeno
Cen,:,\eenct:n?gst la:cr]\sc‘:llcal‘iss 5?3;}%?5;2%5 para cemento hidraulico Ajuste de valores de desempeno
’ Ref. ASTM C1157

NTC 121 NTC 121

« Tipolll, 1, IV, V » UG: Uso general *ARS: Alta resistencia a los
*ART: Alta resistencia sulfatos
temprana *MCH: Moderado calor de
*MRS: Moderada resistencia hidratacion
a los sulfatos *BCH: Bajo calor de

hidratacion




Evolucion de cementos en Argos

Fck/cto ‘EL ch ‘EL cho ‘E i\
90% 84% 83Y% =
8 L W

¢
O

\e *

2010 2013

2021

Alto Blaine / Bajo Retenido Menor Blaine/ (Lig) Mayor R325 . . ..
S . . S Fisicoquimica similar
R iniciales y finales altas . R iniciales y (Lig) finales menor g o .
.. o = . = Balance R iniciales/Rfinales p
Adiciones 0-8% = Mejor DTP =g ACY =
s o s
Confiabilidad 95%R28 Adiciones 5-12%

Adiciones 5-12%
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Evolucion de cementos en Argos
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MCS en las mezclas de concreto

Los MCS son aquellos que, cuando son usados conjuntamente con el cemento hidraulico, contribuyen para la mejoria de las
propiedades del concreto fresco y endurecido, debido a sus propiedades hidraulicas o puzolanicas o ambas

Materiales Cementicios Suplementarios

Actividad Actividad
Hidraulica Puzolanica

Ceniza Volante

— Escoria — . . .y
(Tipo F) Ceniza Volante Humo de silice

Ceniza Volante

(Tipo C ) —  Puzolana natural

— Humo de Silice

Arcilla calcinada Escoria granulada de alto Metacaolin
horno molida.

‘ b ARGOS A
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Evolucion de MCS en las mezclas de concreto

Efectos de los Materiales Cementantes Efectosde los Materlales Cementantes
Suplementarios sohre el Concreto Fresco sulllemellta"!l? sobre el Goncreto Endurecido
W odocido WMnminsooco | N g oty gy NISHWO0CO | oniza scoriq | HUMOde | Puzolanas
T e 2 ‘,’Zﬁ;f,,, volante | 569 | “sijice | Natural n‘! ‘:’I"’:"l”":'”” & Loy folante i“."ie patrales
esarrollo de Ia resistencia
nema!ma! |-|e - . & 3 T ‘ Resistencia a Abrasion : : » :
Trabajabilidad _ L} xr & ] | Resistencia a congelacion-deshielo y
Sangradoy segregacion l ‘ l, ‘ :::::s;:::n::;:m por - ‘ ‘ ‘
Contenido deaire $ $ n ral::cidnn or secadoy fluencia
Calor de hidratacion 3 § z : ::I‘I:leallilillanll tovt : : : :
Tlemno de fragauado T T - ‘ Reactividad alcali-silice 8 8 i B §
Acakade T T  * T Resistencia quimica T T T T
Bombeabilidad T T T T Carbonatacion » » ) »
Fisuracion por contraccion plastica » » r* » Color del concreto - F'S o FS




Evolucion de MCS en las mezclas de concreto

Escoria : :
) Ceniza - Carbonato de Calcio
- Ceniza
Escoria: Ceniza: Cemento UG:
Dosis de 10 % al 30 % Dosis de 5 % al 20 % Dosis de 5 % al 50 %
Ceniza: Carbonato calcio: Ceniza:
Dosis de 5 % al 20 % Dosisde 5% al 7 % Dosisde 5 % al 33 %

b 2.00F @17

microscopio electrénico de microscopio electrénico de barrido microscopio electronico de barrido microscopio electrénico de

barrido de particulas de escoria (SEM) de particulas de ceniza de particulas de humo de silice con barrido de particulas de arcilla
con aumento de 2100X. volante con aumento de 1000X aumento de 20,000X calcinada con aumento de 2000X.
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Sinergia de Cementantes - Aditivos

Como se logra:

Desarrollo conjunto de proyectos estratégicos
Desarrollo de polimeros y nuevos desarrollos 1&D SIKA
Analisis de comportamiento de aditivos I1&D - Calidad Argos
Validacion en laboratorio. Argos/SIKA
Verificacion en planta. Argos/SIKA
Analisis de beneficios

Implementacion y seguimiento en planta. Argos/SIKA.

Basado en materiales de cada una de las Zonas de regional
Colombia.
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Sinergia de Cementantes - Aditivos

() Tipo lll Concretero Estructural Max
i
C
S
5 Escoria - Ceniza Ceniza - Carbonato de Calcio Cemento UG - Ceniza
=
()
U Durabilidad - Desempefio Sostenibilidad - Durabilidad - Desempefio
2008 2012 2014 2020 2021 2023 2024 2025
Plastocrete® Plasti SikaPlast® AD Sikaplast 96-99
261R Apoment® Sikaplast AD 70-80-90 e Sikaplastiment
Plastiment® TM SO
g ViscoCrete 2100
ofm Sikament® N- Loz Viscoflow 7000 ViscoFlow® 8000 .
= 100/306 Sl 500D SikaPlast 5240 SLEESSES
<

Mejor reologia - Sostenimiento y Incremento de % Adicion

Reduccion de agua ~ . .
Desempeiio y resistencia
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Sinergia de Cementantes - Aditivos

EVOLUCION - REDUCCION DE GWP (CO2 eq/m3) EN CONCRETO

500

450

400

350

300

250
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(b ARGOS

COLOMBIA (META)

CENTRO (META)

NORTE (META)

NOROCCIDENTE (META)

SUROCCIDENTE (META)

NRMCA 2019

NRMCA 2023

= = COLOMBIA (REAL)

= ¥== CENTRO (REAL)

= B=— NORTE (REAL)

- = NOROCCIDENTE (REAL)

= ¢== SUROCCIDENTE (REAL)

®
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Sinergia de Cementantes - Aditivos

Objetivo:

« Incrementar el consumo de adicion y/o cemento UG a través del uso de aditivos, con el fin de disminuir el uso de
Clinker en las mezclas de concreto y aportar a la eficiencia de cementante, a la productividad de las plantas de
cemento y a la sostenibilidad

Meta 2025:

Impacto:
2.000.000 m3 83% del Volumen.
* Impactos
* Incremento del consumo de cemento uso general Centro: $ 1.500/m3
en las mezclas de concreto
« Disminucion del costo de materia prima MP/m3. «Noroccidente: $ 1.400/m3

* Incremento en la eficiencia del cementante.

« Aumento de % uso de materiales cementicios
suplementarios

* Incremento en % de concretos verdes.

eNorte: $1.400/m3

eSuroccidente: $ 1.400/m3
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Sinergia de Cementantes - Aditivos

Metas 2025 (MM) Resultado Acumulado a Junio

Colombia: 1.395 MM (87 %)

Suroccidente
RESULTADO @META

CENTRO Centro: 247 MM (40 %) | woroccipente Noroccidente: 397 MM (97 %)
= $152 mill. 5150 mi 163 mill $148 mil.
3 5113 mill. o - £106 mill.
2 == M 82 mill.
g - $52 mi $51 mi $57 mi 452 mi — £50 mi
g $0 mill. 55; 50 mil -

NORTE SUROCCIDENTE
< Norte: 502 MM (147 %) Suroccidente: 250 MM (110 %)
> $133 mill. —
é 388 mill. 885 mi 553 mill. 334 mill - ssmil. o
; €37 mi $34 mi 357 mill. o m
i oo men B - o tEmm A=

EME FEB MAR ABR MAY Jum EME FEB MAR ABR IAY JUN
MES MES

(b ARGOS A
CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sinergia de Cementantes - Aditivos: 2025 - 2030

NORTE

Reduccion de agua
Incremento de SCM‘s

Meta acumulada primeros

3 anos $1.156°320.000

NOROCCIDENTE

Incremento % de UG en el total
del cementante

Agregados retadores

Meta acumulada

primeros 2 anos > 798'525.000

CENTRO

Incremento % de SCM’s del total
del cementante
Desarrollo Soluciones bajo CO,

Meta acumulada

primeros 3 anos 31.799'472.000

SUROCCIDENTE

Reduccién de agua
Incremento % de SCM’s del total
cementante

Meta acumulada

primeros 2 afios $1.445°683.000

®
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PANTONE

420C

PANTONE

601C

PANTONE

580C

PANTONE

331C

PANTONE

Warm Gray 5C

PANTONE

423C

(50%)

CMYK: 6/7/6/0
RGB: 242/240/240

CMYK: 4/0/47/0
RGB: 240/233/145
HTML: FOE991

CMYK: 20/0/36/0
RGB: 196/214/164
HTML: C4D6A4

CMYK: 27/0/15/0
RGB: 167/230/215
HTML: A7E6D7

CMYK: 11/13/16/32
RGB: 172/163/154
HTML: ACA39A

CMYK: 22/14/18/45
RGB: 137/141/141
HTML: 898D8D

PANTONE

7507C

PANTONE

387C

PANTONE

360C

PANTONE

3395C

PANTONE'

Warm Gray 3C

INTERNAL

CMYK: 0/13/35/0
RGB: 252/210/153
HTML: FCD299

CMYK: 12/0/80/0
RGB: 227/233/53
HTML: E3E935

CMYK: 63/0/84/0
RGB: 108/194/74
HTML: 6CC24A

CMYK: 66/0/48/0
RGB: 0/195/137
HTML: 00C389

CMYK: 9/11/13/20
RGB: 191/184/175
HTML: BFBBAF

PANTONE'

132C

PANTONE

7745C

PANTONE

575C

PANTONE

7473C

PANTONE'

Warm Gray 1C

PANTONE

420C

CMYK: 9/38/100/32

RGB: 160/116/0
HTML: A07400

CMYK: 16/0/91/28
RGB: 171/173/35
HTML: ABAD23

CMYK: 55/9/95/45
RGB: 103/130/58
HTML: 67823A

CMYK: 75/5/48/3
RGB: 39/153/137
HTML: 279989

CMYK: 3/3/6/7
RGB: 215/210/203
HTML: D7D2CB

CMYK: 6/4/7/13
RGB: 199/201/199
HTML: C7C9C7
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